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Vorbemerkung zur Anderung

'Der bayerische Arbeitskreis ,Wiederverwendung Asphaltgranulat hat verschiedene Rege-
lungen getroffen, die eine mdglichst hochwertige Aufbereitung und Verwendung von Asphalt-

granulat gewahrleisten sollen. ?Die Anderungen sind in den Punkten 2.3 und 2.4 dargestellt.
*Die Bezeichnung der Bitumenemulsionen hat sich gedndert und ist in Punkt 2.5 dargestellt.

*Zusétzlich wurde fiir den Eignungsnachweis ein Formblatt entwickelt, welches zum Nach-

weis der Eignung der eingesetzten Baustoffe und Baustoffgemische zu verwenden ist.

1. Allgemeines
'Die ,Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von
Fahrbahndecken aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13),
wurden in der Forschungsgesellschaft fir Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV) von

Vertretern der Industrie, der StralRenbauverwaltungen und der Wissenschaft erarbeitet.

Die ZTV Asphalt-StB 07/13 regeln die Herstellung von Verkehrsflachen in Asphalt-

bauweise mit den daran gestellten Anforderungen.



2. Anwendung
'Die ZTV Asphalt-StB 07/13 sind bei StraRenbaumalnahmen im Zuge der Bundes-
fernstralRen, der Staatsstral3en und der von den Staatlichen Bauamtern betreuten

KreisstralRen anzuwenden.

%lm Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehlen wir, diese Bekanntmachung
auch fur BaumaRnahmen im Zustandigkeitsbereich der Landkreise, Stadte und Ge-

meinden anzuwenden.

3Die in den ZTV Asphalt-StB 07/13 mit Randstrich gekennzeichneten Absatze sind ,Zu-
satzliche Technische Vertragsbedingungen*. “Sie sind einschlieRlich der nachfolgenden

Erganzungen den Bauvertragen als Vertragsbestandteil zugrunde zu legen.
2.1 Zu Abschnitt 2.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

2.1.1 Der Widerstand gegen Zertrimmerung von Gesteinskérnungen fiir Asphaltbinder-
schichten aus AC 16 B S muss in den Belastungsklassen Bk100 und Bk32 SZis/L A
und in den Belastungsklassen Bk10 und Bk3,2 SZ,,/LA,s aufweisen.

2.1.2 Wird die Kategorie Cqo1 0der Cgs, gefordert, miissen bei den Mischgutsorten AC B S
und SMA S die verwendeten groben Gesteinskérnungen einen Anteil der vollstandig

gebrochenen Koérner von mindestens 45 M.-% aufweisen.

2.2 Zu Abschnitt 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Das Asphaltmischgut fuir Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphaltdeck- und Asphalttrag-
deckschichten muss den TL Asphalt-StB und der Bekanntmachung der Obersten Bau-
behdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr zu den
TL Asphalt-StB 07/13 entsprechen.

2.3 Zu Abschnitt 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13
'Der Auftragnehmer hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemi-
sche mit dem dieser Bekanntmachung als Anlage beiliegenden Formblatt nachzuwei-

sen.



2.4

“Unter Buchstabe a sind folgende ergénzende Angaben zu machen:

— Bei Verwendung von Mischfuller:

Calciumhydroxidgehalt im Kornanteil < 0,063 mm des aus dem Asphaltmischgut
rickgewonnenen Gesteinskdrnungsgemisches,

— bei viskositatsveranderten Bindemitteln oder viskositatsverandernden Zusatzen in
Walzasphalt:

Bezeichnung des Bindemittels bzw. des Zusatzes, Lieferwerk und Hersteller sowie
Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut rickgewonne-
nen Bindemittels,

— bei PmB 25/55-55 ARC, PmB 10/40-65 A RC und bei PmB 40/100-65 A:
Hersteller, Lieferwerk und Bezeichnung des Bindemittels sowie Erweichungspunkt
Ring und Kugel des aus dem Asphaltmischgut rickgewonnenen Bindemittels,

— bei PmB 25/55-55 ARC, PmB 10/40-65 A RC:

Berechneter Erweichungspunkt des Bindemittels im resultierenden Asphaltmisch-

QUt TR&Bmix-

*Dem Eignungsnachweis ist der Erstpriifungsbericht gemaR TL Asphalt-StB 07/13 und
Bekanntmachung der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des In-
nern, fir Bau und Verkehr zu den TL Asphalt-StB 07/13 einschliel3lich der maximal ein
Jahr alten Klassifizierung von Asphaltgranulat gemaf Anhang 3.1By der Bekanntma-
chung zu den TL AG-StB 09 zur Information beizulegen. *Die Angaben im Erstprii-
fungsbericht und in der Klassifizierung von Asphaltgranulat, die Gber die im Abschnitt
2.3.2 ZTV Asphalt-StB 07/13 geforderten hinausgehen, sind rein informativ und werden
nicht Vertragsbestandteil.

Zu Abschnitt 3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

'Es wird folgender neuer Absatz eingefiigt:

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist durch baustellenbezogene Laborprifungen
des Auftragnehmers nachzuweisen, dass die Kennwerte ,Erweichungspunkt Ring und
Kugel, Bindemittelgehalt und KorngréRenverteilung® des fur die Baumallnahme einge-
setzten Asphaltgranulats innerhalb der in der Klassifizierung angegebenen Spannwei-

ten liegen und der petrographische Typ uUbereinstimmt.

?Dem Auftraggeber sind auf Anforderung die Chargenprotokolle fiir das Mischgut ge-

maf Erstprifung vorzulegen.
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Zu Abschnitt 3.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

'Die Bezeichnungen der Bitumenemulsionen fiir den Schichtenverbund haben sich wie

folgt geandert:
Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung
C60BP1-S C60BP4-S
C40BF1-S C40B5-S
C60B1-S C60B4-S

2Fiir das Anspriihen in den Belastungsklassen Bk1,8 und Bk0,3 kann auch eine Bi-
tumenemulsion C60B4-S verwendet werden. *Die in Tabelle 8 angegebenen Anspriih-

mengen sind in diesem Fall um 50 g/m? zu reduzieren.

Zu Abschnitt 3.4.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Asphalttragschichten durfen einen Hohlraumgehalt von héchstens 10,0 Vol.-% aufwei-

sen.

Zu Abschnitt 3.6.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Asphaltbinderschichten aus AC 22 B S und AC 16 B S mussen einen Hohlraumgehalt

von mindestens 2,5 Vol.-% und hochstens 8,5 Vol.-% aufweisen.

Zu Abschnitt 3.7.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Deckschichten aus AC 16 D S, AC 11 D S und AC 8 D S mussen einen Hohlraumge-

halt von mindestens 1,5 Vol.-% aufweisen.

Zu Abschnitt 3.8.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Deckschichten aus SMA 11 S und SMA 8 S mussen einen Hohlraumgehalt von min-

destens 1,5 Vol.-% aufweisen.

Zu Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

'Abs. 3 wird wie folgt geéndert:

Bei Asphalt, der mit viskositatsveranderten Bindemitteln oder viskositatsverandernden
Zusatzen hergestellt wurde, darf der Erweichungspunkt ,Ring und Kugel® des rlickge-
wonnenen Bindemittels den im Eignungsnachweis angegebenen Erweichungspunkt

»Ring und Kugel“ um nicht mehr als 8 °C Uber- oder unterschreiten.

Abs. 4 wird wie folgt geandert:
Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat und gleichzeitigem Einsatz von PmB
25/55-55 A RC oder 10/40-65 A RC darf der Erweichungspunkt ,Ring und Kugel“ des




aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels um nicht mehr als 8 °C ber
dem im Eignungsnachweis angegebenen resultierenden Erweichungspunkt ,Ring und

Kugel” (Trsemix) liegen.

*Abs. 6 wird wie folgt geandert:
Bei Asphalt, der mit viskositatsveranderten Bindemitteln oder viskositatsverandernden
Zusatzen hergestellt wurde, werden keine Anforderungen an die elastische Rickstel-

lung des riickgewonnenen polymermodifizierten Bindemittels gestellt.

*In Abs. 15 sind der dritte und vierte Spiegelstrich wie folgt zu dndern:
— BeiAC D, auRer AC 11 DS und AC 8 DS 1,5 Vol.-%
— Bei SMA,AC 11 DS und AC 8 DS 1,0 Vol.-%

°Es ist ein neuer Abs. 20 einzufiigen:

Bei der Verwendung von Mischflller darf der Calciumhydroxidgehalt im Kornanteil

< 0,063 mm des aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Gesteinskérnungsgemi-
sches den im Eignungsnachweis angegebenen Wert um nicht mehr als 25 % relativ

unterscheiten.

2.11 Zu Abschnitt 4.2.6 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Bei zweibahnigen Bundesfernstrallen gilt fur die Griffigkeit der fertigen Oberflache der
Asphaltdeckschicht gemessen bei 80 km/h fur den Einzelwert eines 100-m-Abschnittes
e bei der Abnahme psku = 0,49 als Grenzwert und
e bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche psgu = 0,43 als Grenz-

wert.

2.12 Zu Abschnitt 5.4 der ZTV Asphalt-StB 07/13
Bei der Verwendung von Mischftller ist der Calciumhydroxidgehalt am Kornanteil
< 0,063 mm des aus dem Asphaltmischgut rickgewonnenen Gesteinskdrnungsgemi-
sches nach TP Gestein-StB, Teil 3.9 Abschnitt 6.3 zu bestimmen.

2.13 Zu Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13
'Als neue Abs. 3 und 4 sind einzufiigen:
Unterschreitet die maximale Scherkraft zwischen Asphaltdeckschicht und Asphaltbin-
der- bzw. Asphalttragschicht einen Wert von 1,0 kN (kein Schichtenverbund), so ist die

Asphaltdeckschicht zu erneuern.

“Unterschreiten bei der Abnahme einzelne Werte die geforderten Werte fiir den Schich-

tenverbund, so liegt ein Mangel vor. *Der Auftragnehmer kann in diesem Fall innerhalb



3.1

3.2

3.3

3.4

eines Zeitraums von zwei Monaten nach Eingang der Mangelrtige beim Auftragnehmer
eine erneute Kontrollpriifung verlangen. “Die Probenahme zur Durchfiihrung einer er-
neuten Kontrollprufung hat innerhalb eines Zeitraums von zwdlf Monaten nach Eingang
der Mangelriige beim Auftragnehmer zu erfolgen. °Der Termin ist zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer einvernehmlich zu vereinbaren. ®Das Ergebnis der erneuten
Kontrollpriifung tritt an die Stelle des Ergebnisses der Kontrollpriifung. 'Die Festlegun-
gen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 bleiben hiervon unberiihrt. ®Die Kosten fiir die

erneute Kontrollprifung tragt der Auftragnehmer.

Richtlinien

'Die in den ZTV Asphalt-StB 07 kursiv gedruckten und nicht mit Randstrich gekenn-
zeichneten Abschnitte sind Richtlinien. 2Sie sind einschlieRlich der nachfolgenden Er-
ganzungen bei der Bauvorbereitung, der Aufstellung der Bauvertragsunterlagen sowie

bei der Uberwachung, Abnahme und Abrechnung der Bauarbeiten zu beachten.

Zu Tabelle 1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

In der Belastungsklasse Bk 3,2 sollte bevorzugt Asphaltbeton zur Anwendung kommen.

Zu Abschnitt 2 der ZTV Asphalt-StB 07/13

Die Verwendung von Gesteinskérnungen, Bindemitteln, Zusatzen und Zusatzstoffen,
welche nicht in den aufgefiihrten DIN-, DIN EN-Normen und Technischen Lieferbedin-
gungen erfasst sind, bedarf im Einzelfall der Zustimmung der Obersten Baubehérde im

Bayerischen Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr.

Zu Abschnitt 5.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

Der folgende Abschnitt 15 wird eingeflgt:

'Vom zur Verwendung kommenden Asphaltgranulat sollen Durchschnittsproben, be-
stehend aus fiinf Teilproben von je 3 kg entnommen werden. ?An jeder Durchschnitts-
probe wird die Ubereinstimmung der Angaben der zugehérigen Klassifizierung Uber-

pruft.

Zu Abschnitt 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13

Abs. 4 erhalt folgende Fassung:

'Die Behandlung von Méngeln ist im Vergabehandbuch Bayern (VHB) geregelt. >Der
Auftraggeber kann bei Uber- und Unterschreitungen von Grenzwerten der Einbaudicke,

der Einbaumenge, des Bindemittelgehaltes, des Verdichtungsgrades, des Schichten-

verbundes, der Ebenheit oder der Griffigkeit, die einen Sachmangel nach § 13 Nr. 1

VOB/B darstellen, dem Auftragnehmer anbieten, im Rahmen einer einzelvertraglichen



3.5

3.6

Vereinbarung die Geltendmachung von Mangelanspriichen (§ 13 Nr. 5 VOB/B) vorerst
zuriickzustellen und dafiir als Ausgleich einen Abzug vorzunehmen. *Die Héhe des Ab-
zugs bemisst sich nach den im Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07 angegebenen Ab-

zugsformeln.

Zu Abschnitt 7.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13
'In den Bauvertragsunterlagen ist in der Regel die Abrechnung nach Einbaudicke vor-
zuschreiben. ?Die Abrechnung nach Einbaugewicht soll nur auf Kleinflachen und Son-

derfalle beschrankt bleiben.

Zum Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07/13

3.6.1 Der Anhang A wird um folgenden Teil A.2.6 ,Unterschreitung des Grenzwertes fir die

Griffigkeit“ erganzt:

'Unterschreitet die Griffigkeit den Grenzwert zwischen 0,03 und 0,06, wird ein Abzug

nach folgender Formel vorgenommen:

>p

A= 100 *fd*EP*F
Darin bedeuten:
A = Abzugin€
p = Uber den Grenzwert hinausgehende prozentuale Unterschreitung der ge-

forderten Griffigkeit nach folgender Formel:

_ Grenzwert  — (Istwert + 0,03) .

100
Grenzwert
EP = der sich aus der Abrechnung nach Abschnitt 5.3.1 ergebende Einheitspreis
in €/m?
F = dem 100-m-Einzelwert zugehdrige Einbauflache in m?
fy = Faktor fir die Deckschichtart

3,0 fur Asphaltbeton, Splittmastixasphalt, Gussasphalt und Dinnschichtbe-
lage

’Die Ermittlung des Abzuges wird aufgrund der Einzelwerte der 100-m-Abschnitte vor-

genommen.

3.6.2 Der Anhang A wird um folgenden Teil A.2.7 ,Unterschreitung des Grenzwertes fiir den

Schichtenverbund® erganzt.



'Unterschreitet die maximale Scherkraft zwischen zwei Asphaltschichten oder -lagen

die Sollwerte wird ein Abzug gemal folgender Tabellen und Formeln vorgenommen:

Deckschicht auf Binderschicht:
Bereich Wert 2 1 kN <15 kN

A= %*(0,372 *p’ 40149 * p)* > EP, *F

Deckschicht auf Tragschicht:
Bereich Wert = 1 kN < 12 kN

A= ﬁ*(OASG *p®+2,023*p)*> EP, *F

Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht:
Bereich Wert =2 1 kN < 12 kN

1 2
A=—*(0115*p° +1,922 *p)*> EP, *F
100 ( P 23

Binderschicht auf Tragschicht, Tragschicht auf Tragschicht
Bereich Wert < 1 kN

50
A=—*3 EP *F
100

2Sind mehrere Schichten der gleichen Flache von dem Mangel betroffen, werden die
einzelnen Abzlge aufsummiert. Der maximale Abzug fur diese Flache darf dabei fol-

genden Wert nicht Gberschreiten:

Gesamtabzug

80
A =—*> EP *F
100



Darin bedeuten:

A = Abzug in €

p = Uber den Grenzwert hinausgehende Unterschreitung des geforderten
Schichtenverbundes in KN

EP, = Einheitspreise nach den Abschnitten 7.3.1, 7.3.2 oder 7.3.3 in €/m? fUr alle
Schichten/Lagen, die Uber der mangelhaften Schichtgrenze liegen.
Der Einheitspreis fir die obere Lage der Tragschicht ist dabei anteilig nach
der Solldicke zu ermitteln.
Einheitspreise in €/t sind auf die zugehoérigen Gesamteinbauflachen des
Bauvertrages umzurechnen.

F = der Probe zugehdrige Einbauflache in m?

4.  AuBerkrafttreten
Die Bekanntmachung der Obersten Baubehoérde im Bayerischen Staatsministerium des
Innern, fir Bau und Verkehr vom 24. April 2014 (AIIMBI. S. 309) wird aufgehoben.

5. Bezugsmaglichkeit
Die ZTV Asphalt-StB 07/13 kdnnen unter der FGSV-Nr. 799 bei der FGSV Verlag
GmbH, Wesselinger Stral’e 17, 50999 Kdln bezogen werden.

gez.
Helmut Schitz
Ministerialdirektor



Anlage zur Bekanntmachung der ZTV Asphalt-StB 07/13
Eignungsnachweis

gemal ZTV Asphalt-StB 07/13

Anlage: Erstprufungsbericht einschliel3lich zugehdriger Klassifizierung

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

BaumaRnahme:

Vertragsnummer:
Verwendungsbereich (LV, OZ-Nr.):

Belastungsklasse:

Einbaudicke [cm]/Einbaumenge [kg/m?]:

Besondere Bedingungen:
(Einbaulage, ortl. klimatische u.

topografische Verhaltnisse, ...)

Nachfolgende Angaben sind mafigebend fur die Ausfihrung und Abnahme der
Bauleistungen (gemal ZTV Asphalt-StB 07/13, Ziffer 2.3.2).

a) Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstprifung nach den
TL Asphalt-StB durchgefiihrten Prifungen

1. Asphaltmischgutart:

2. Asphaltmischgutsorte:

3. Asphaltmischwerk:

Nr.:
4.  Zu Grunde liegender Datum:
Erstprifungsbericht:
Ersteller:

5. Art, Gewinnungsort und Hersteller der Gesteinskdérnungen:

Bezeichnung der

: R Gesteinsart Hersteller, Lieferwerk (Gewinnungsort)
Lieferkdérnung




Anlage zur Bekanntmachung der ZTV Asphalt-StB 07/13

6. Kornanteile im Gesteinskérnungsgemisch:

Grobe Gesteinskdrnungen: (> 2 mm) M.-%
Grobkornanteil (grébste Kornklasse + Uberkornanteil): M.-%
Feine Gesteinskdrnungen: (0,063 — 2 mm) M.-%
Faller: (< 0,063 mm) M.-%
bei Asphaltbeton (AC)

Kornanteil < 0,125 mm: M.-%

bei Splittmastixasphalt (SMA) alle

Kornanteile bei den groben 2/5,6 mm M.-%
Gesteinskérnungen: 5,6/8 mm M.-%
8/11,2 mm M.-%
>11,2 mm M.-%

7. Faller:

Gemahlener Fremdfiiller:

Bezeichnung

Hersteller

Kategorie Calciumcarbonat von
Kalksteinfiller

Mischfiller:

Bezeichnung

Hersteller

Kategorie Calciumhydroxidgehalt

Cacliumhydroxidgehalt [M.-%)]

Cacliumhydroxidgehalt nach Extraktion
[M.-%)]

8. Bindemittel

Bindemittelart und -sorte

(bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dies

die Sorte des resultierenden Bindemittels):

Bindemittelgehalt: M.-%

Bei Verwendung von PmB 40/100-65:

Lieferwerk/Hersteller:

Bezeichnung des Bindemittels:

Erweichungspunkt RuK (des

rickgewonnenen Bindemittels aus der

Erstprufung): °C




Anlage zur Bekanntmachung der ZTV Asphalt-StB 07/13

Bei Verwendung von
viskositatsveranderten Bindemitteln (1)

oder viskositatsverandernden Zusatzen (2):

Lieferwerk/Hersteller:

Bezeichnung Bindemittel bzw. Zusatz:

Menge bezogen auf das Bindemittel (bei (2)): M.-%

Erweichungspunkt RuK (des riickgewonnenen
Bindemittels aus der Erstprifung): °C

Bei Verwendung von RC-Bindemitteln:

Lieferwerk/Hersteller:

Bezeichnung des Bindemittels:

Erweichungspunkt RuK (berechneter
Erweichungspunkt des Bindemittels im

resultierenden Asphaltmischgut Tresmix): °C

9. Bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:

Art:
Menge (gem. Erstpriifung) / M.-%
Max. zul. Zugabemenge (gem. TL Asphalt, M WA): M.-%

Erweichungspunkt RuK des riickgewonnenen

Bindemittels aus dem Asphaltgranulat: °C

Erweichungspunkt RuK am resultierenden
Bindemittelgemisch: °C

Art und Sorte des Zugabebindemittels:

10. Zusatze:

Lieferwerk/Hersteller:

Art:

Menge: M.-%

11. Aussage zum Haftverhalten des Asphaltmischgutes:




Anlage zur Bekanntmachung der ZTV Asphalt-StB 07/13

b) Erklarung Uber die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck:

c) Zusatzliche Angaben (soweit erforderlich):

Nachfolgende Angaben haben rein informativen Charakter und sind nicht maf3gebend

far die Ausfihrung und Abnahme der Bauleistungen

Eigenschaften der Gesteinskérnungen:

- Rohdichte des Gesteinskdrnungsgemisches: g/cm3

Eigenschaften des Asphaltmischguts und am Marshall-Probekorper:

- Rohdichte: g/cms3
- Raumdichte: g/cms3
- Hohlraumgehalt (berechnet): Vol.-%
- Hohlraumausfiillungsgrad: %

Ort, Datum Auftragnehmer (Stempel / Unterschrift)
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